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Reinigung & Pflege von GRESTONE und MENTONIT Betonwerkstein

Mentonit - GreStone Betonwerksteinplatten sind dauerhaft, rutschfest, leicht zu pflegen
und behalten auf Jahrzehnte - auch unter starkster Belastung - ihr urspriingliche Optik.

Eine fachgerechte Erstreinigung und Einpflege, sowie regelmalige, systematische
Unterhaltspflege gewahrleistet dauerhatft, strukturell klare Oberflachen, mit edler Optik.

Die Sichtflachen unserer Beldge und Stufen werden standardmafig geschliffen, patiniert,
sandgestrahlt oder auf Wunsch poliert.

Beim Verfugen des Steines kann auf der Oberflache der Belage ein Zementfilm entstehen
bzw. kann sich beim Austrocknen Kalziumkarbonat bilden, welches durch das
Uberschusswasser des Mortels und aus der Restfeuchtigkeit der Platten entsteht.

Durch diese Karbonatkristalle kdnnen die Plattenoberflache rauer und somit auch
schmutzanfélliger, sowie optisch beeintrachtigt werden.

Deshalb ist eine fachgerechte und systematische Erstreinigung nach der Verlegung fir die
Optik und den spéteren Gebrauch der Beldge ganz entscheidend und wichtig.

Erstreinigung

Die Bau Endreinigung ist die Basis fur das Erscheinungsbild und die spatere Optik der
gesamten Flache. Deshalb sollte der Zeitpunkt fir diese Endreinigung so gewahlt werden,
dass die grobsten Bauarbeiten einschlief3lich Verputzarbeiten abgeschlossen sind.

Vor der ersten Grundreinigung muss der grobe Bauschmutz, die Zementreste und sonstigen
Verschmutzungen, teilweise durch abspachteln der festsitzenden Schmutzreste entfernt,
dann trocken abgekehrt werden. Danach muss der Boden abschnittsweise gut vorgenasst,
mit Grundreiniger unter kraftigen abbirsten oder mit Reinigungspad intensiv gereinigt
werden. Bei starken Verunreinigungen durch Fett, OI, Farbe oder &hnlichen
Verschmutzungen sollte punktuell Wachs- und Ol Entferner bei zeitnaher Aufnahme
eingesetzt werden. Hartndckige Mineralische Verkrustungen, Ausblihungen, Rost usw.
entfernt rickstandslos das Kraftreiniger Konzenztrat.

Der zweite Reinigungsvorgang sollte mit viel sauberem Wasser durchgefihrt werden damit
die verwendeten Reiniger abgewaschen und die Belage wieder neutralisiert werden.
Die gereinigten Beldge mussen danach vor der Erstpflege gut abtrocknen, z.B. tGiber Nacht.

Erstpflege
Der grundgereinigte Belag ist nach dem Abtrocknen in der eigentlichen Farbgebung etwas

stumpf und in seinen Farben nicht Kklar. Deshalb sollten die Belage mit
Impragnierungsmitteln behandelt und geschuitzt werden.
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Impréagnierung Botorarioatein

Die umweltfreundliche COLORTEC Max Impragnierung hat eine Schutzwirkung gegen
Feuchtigkeit und Verschmutzung, dadurch wird die Durchfeuchtung der Belage verhindert,
die Diffusionsfahigkeit bleibt dabei erhalten, somit ist gewéhrleistet dass die Feuchtigkeit aus
dem Verlegemortel oder sonstige Untergrundfeuchtigkeit weiterhin durch die impragnierten
Platten entweichen und austrocknen kann. Wenn zusétzlich noch ein verstarkter Fett- und
Olschutz benotigt wird, kann diese Impragnierung dann mehrmals als zweite Schicht
aufgetragen werden.

Wenn Farbvertiefung bendétigt wird solite COLORFRESH intensiv eingesetzt werden.
Colorfresh ist eine atmungsaktive farbvertiefende Steinveredelung mit zweifacher Hybrid
Formel und gewabhrleistet zuverlassigen Tiefenschutz durch hochwertige
Impragnierkomponenenten und farbvertiefende Acrylanteile.

Die Impragnierungen sollten nicht direkt auf polierte Oberflachen gegossen werden.

Die Anwender fertigen Impragnierungen sind sehr anwenderfreundlich, sie werden mit einem
fuselfreiem Tuch, mit Wischmopp oder ahnlichem, auf die Oberflache aufgetragen,
gleichmaRig verteilt, das uUberschissige Material abgenommen und nachgerieben. Im
Bedarfsfall kann nach kurzer Trocknungszeit von ca. 20 — 30 Minuten, eine zweite oder dritte
Impragnierung aufgetragen werden.

Wahrend der Trocknungszeit soll die Impragnierten Beldge nicht begangen werden.

Wenn die Impréagnierung komplett abgetrocknet ist, kann die Flache im Bedarfsfall, zur
Erhéhung des Glanzes, mit einem trockenen Wischmopp oder mit einer Poliermaschine
nachpoliert werden.

Regelmalige Unterhaltsreinigung und Pflege

Die Pflege- und Reinigungsinterwalle richten sich jeweils nach der Benutzerfrequenz und
dem Verschmutzungsgrad. Jeder Putzvorgang sollte die Reinigung und Pflege beinhalten.
Auf keinen Fall sollten saure Reinigungsmittel verwendet werden, damit kann die Oberflache
der Belage zerstort werden.

Die Grestone Mentonit Betonwerksteine sollen mdglichst mit hochwertigen
Reinigungs- und Pflegeprodukten gepflegt werden, damit ist Uber viele Jahre das edle
Erscheinungsbild der Belage gewahrleistet.

Fur schwarze Belage empfehlen wir neben dem farbtonintensivierenden Produkt Colorfresh
eine schwarz abgetonte Fluartierung, die sich mit einem neutralen Fluat farblich einstellen
lasst.

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle
Angaben den ortlichen Verhaltnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie eine kleine Musterflache an, um Eignung sowie den Verbrauch zu
bestimmen.
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Schwarze Betonwerksteine

Materialien die mit schwarzen Farbpigmenten produziert wurden miussen
innerhalb kurzer Zeit nach der Lieferung aus den Paletten entnommen,
verarbeitet bzw. verlegt werden um Kalkausblihungen bzw. Fleckenbildung zu
vermeiden.

Wir empfehlen als Erstpflege eine Farbton vertiefende Impragnierung oder
Fluatierung auf der Oberflache um die Farbe bzw. Struktur der Steine zu
vertiefen und die Oberflache homogen dunkler werden lassen.

Um schwarze bzw. dunkle Oberflachen dauerhaft zu schitzen empfehlen wir

aulerdem den Einsatz einer speziellen Versiegelungspflege ODS Black als
Unterhaltsreinigung bzw. Pflege.

Helmut Fink
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Bitte beachten Sie vor Anwendung grundsatzlich die jeweiligen technischen Merkbistter und fihren Sie Vorversuche unter realen Praxisbedingungen und
mit ausreichendem Eecbachtungs- und Bewitterungszeitraum durch. Stand 0912, Irriimer und Anderungen vorbehalien,
Zeichenerklrung: m zutreffend/geeignet O bedingt zutreffend/geeignet - nicht zutreffend/geeignet

Produkt Informationen, Hinweise zur Anwendung, Datenblatter und Preisliste bitte anfordern
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